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Vorgabezeit:

Insgesamt 90 Minuten fur Teil 1 und Teil 2

Hilfsmittel: Formelsammlung, Periodensystem der chemischen Elemente, Zeichengeréte und nicht programmierter,
netzunabhéngiger Taschenrechner ohne Kommunikationsméglichkeit mit Dritten
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Der Prifungsaufgabensatz fir Baustofftechnologie besteht aus zwei Teilen (Teil 1 und Teil 2). Teil 1 enthélt 10 unge-
bundene Aufgaben. Im Teil 2 sind 40 gebundene Aufgaben zusammengefasst.

Fur die Bearbeitung der Aufgaben beider Teile ist eine Gesamtzeit von 90 Minuten vorgegeben. Die Reihenfolge der
Bearbeitung der beiden Teile ist freigestellt. Sie kdnnen also zuerst Teil 1 oder Teil 2 bearbeiten.

Bei der Ermittlung der Priifungsleistung werden der Markierungsbogen Baustofftechnologie Teil 2 und das Aufgaben-
heft Teil 1 zugrunde gelegt. Der bearbeitete Markierungsbogen und das Aufgabenheft Teil 1 sind deshalb am Ende
der Vorgabezeit von 90 Minuten der Prifungsaufsicht zu Ubergeben. Spatere Reklamationen sind nicht moglich.

Arbeitshinweise fiir Teil 2

Vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben tragen Sie in den Kopf des griinen Markierungsbogens und auf der Titel-
seite dieses Aufgabenhefts die lhnen mit der Einladung zur Prifung mitgeteilte Priflingsnummer sowie Ihren Vor- und
Familiennamen ein.

Dann tragen Sie in den Kopf des Markierungsbogens ein:

— Ausbildungsberuf
— Ausbildungsbetrieb

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, dann prifen Sie diese auf Richtigkeit.

Danach priifen Sie, ob das Aufgabenheft die oben genannte Anzahl von Aufgaben enthélt. Bei Unstimmigkeiten ist die
Prifungsaufsicht zu informieren. Reklamationen nach Schluss der Priifung werden nicht anerkannt.

Von den vorgegebenen Auswahlantworten ist jeweils nur eine richtig. Es darf also auf dem Markierungsbogen nur eine
Auswahlantwort angekreuzt werden. Werden mehr als eine angekreuzt, so gilt die Aufgabe als nicht gelést.

Die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sind sorgfaltig durchzulesen. Erst dann ist auf dem Markierungsbo-
gen die richtige Auswahlantwort anzukreuzen.

Zum Ankreuzen ist ein Kugelschreiber zu verwenden.

Die Markierung muss deutlich erkennbar sein. 4 4

5 5 5 5
Sollte aus Versehen eine Markierung in das falsche Feld gesetzt 11 12 13 14
werden, so ist dieses Kreuz unkenntlich zu machen und ein anderes 1 1 1 1
Kreuz an die richtige Stelle zu setzen. 2 ) 2 2

3 3 3 3

4 4 4
Arbeitshinweise fiir Teil 1 5 5 5 5

Siehe Titelseite und Seite 2 des Aufgabenhefts

Diese Prifungsaufgaben wurden von einem Uberregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengestellten Ausschuss beschlossen.
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Wie nennt man heterogene Gemenge (Mehrstoffsysteme),
bei denen eine feste Phase in einer flissigen Phase véllig
gleichmaBig verteilt ist?

Beispiel: Aufschlammung von Bodenkd&rnern mit kleinem

Durchmesser d < 0,125 mm in Wasser

Emulsion

Kolloidale Lésung

Legierung

Schaum

OGO

Suspension

2

Die chemischen Eigenschaften eines Elements hdngen
hauptséachlich ab ...

... von der Zahl der Elektronen auf der duBersten
Elektronenschale (Valenzelektronen)

... von der Gesamtzahl der Elektronen auf allen
Elektronenschalen

... von der Zahl der Protonen im Atomkern
... von der Atommasse des Elements

... vom Aggregatzustand des Elements

OO ©® O

3

Welche der chemischen Verbindungen, die nachfolgend
mit ihrer Summenformel angegeben sind, lasst einen
Dipol vermuten?

OHEEO

NN

Welche der genannten physikalischen GréBen ist tempe-
raturabhangig?

Beschleunigung, insbesondere die Erdbeschleuni-
gung

Gewichtskraft

Masse

Zeit

Dichte

OICIOIONG,

5

In welcher Auswahlantwort ist eine Wirkung der Kapillari-
tat beschrieben?

Kreide haftet an der Tafel

Warmes Wasser steigt nach oben

Der Quecksilberspiegel steigt in einem Thermome-
ter bei Themperaturerh6hung

In kommunizierenden GeféBen liegen alle Flussig-
keitsspiegel auf gleicher Héhe

In Filterpapier steigt Wasser nach oben

ONONOIOS,
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o

Welche Umrechnung von 1 MPa (Mega-Pascal) ist
richtig?

1 MPa = 1 N/mm?

1 MPa = 1 N/m?

1 MPa = 1 kN/m?

1 MPa =1 mbar

1 MPa =1 bar

OIOIOIOS,
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Wie bezeichnet man den Ubergang eines Stoffes vom
gasférmigen in den flissigen Aggregatzustand?
Sublimieren

Erstarren

Verdampfen

Kondensieren

Destillieren

OGO

8

Wie bezeichnet man das Verhalten eines Werkstoffes,
wenn er eine aufgezwungene Formanderung bei Fortfall
der Ursache wieder spontan und vollstandig riickgangig
machen kann?

Elastisches Verhalten

Plastisches Verhalten

Relaxation

Thixotropes Verhalten

OHEEO

Viskoses Verhalten

9

Ein in einer Flussigkeit vollstandig eingetauchter fester
Kérper erfahrt durch diese einen Auftrieb. Welche der
genannten GroBen hat auf die GroBe des Auftriebs, den
der Korper erfahrt, keinen Einfluss?

Das Volumen des Kérpers

Die Dichte des Korpers

Die Dichte der Flussigkeit

Die Masse der verdrangten Flussigkeit

Die Erdbeschleunigung

OO

10

Die statistische ,,Standardabweichung” ist ...
... die Differenz zwischen dem gréBten und kleins-
ten Einzelwert

... die groBte Abweichung eines Einzelwerts vom
Standardwert

... die Ubliche Abweichung verschiedener Einzel-
werte voneinander

ONONONG,

... die maximal zuldssige Abweichung zweier Ein-
zelwerte, wenn sie zur Mittelwertbildung herange-
zogen werden sollen

... ein MaB fur die zufallsbedingten Abweichungen
der Einzelwerte vom Mittelwert

©

11

Welche Aussage zu Bohrungen im Vergleich zu Schiirfen
ist falsch?

Far Bohrungen ist der Platzbedarf geringer

Bohrungen sind bei Lockerbéden und bei Fels
geeignet

Bohrungen kénnen auch bei Grundwasser durch-
geflhrt werden

Bei Bohrungen kann man die Lagerungsverhéltnis-
se eines Bodens besser feststellen als bei Schiir-
fen

Bohrungen sind im Vergleich zu Schirfen sicherer
fur Personen und in der Nahe befindliche Geb&ude.

OBNONONOIO,

12

Wozu eignen sich Rammsondierungen nicht?

Zum Erkennen von Feinschichtgrenzen

Zur Kontrolle der Verdichtung bei Grabenauffillun-
gen

Zur Abschétzung der Lagerungsdichte bei nicht-
bindigen Béden, sofern die Bodenart bekannt ist

Zum Abschétzen der Konsistenz und des Was-
sergehalts bindiger Béden, sofern die Bodenart
bekannt ist

Zum Aufdecken von Hindernissen im Baugrund,
z. B. Hohlrdume, Bauwerksreste

OBNONONOIO,
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In welcher Zeile sind Basalt und Kalkstein der richtigen
Gesteinsgruppe zugeordnet?

Kalkstein Basalt

Ergussgestein (Vulkanit) | Tiefengestein (Plutonit)
Sedimentgestein Umwandlungsgestein
Sedimentgestein Ergussgestein (Vulkanit)

Umwandlungsgestein Sedimentgestein

OICIOI0NS)

Sedimentgestein Tiefengestein (Plutonit)

14

Was versteht man unter einem Boden glazialer Herkunft?

@ Einen durch Wasser verfrachteten Boden
Einen durch Wind verfrachteten Boden
Einen durch Eis (Gletscher) verfrachteten Boden

Einen durch chemische Verwitterung entstandenen
Boden

Auffillung aus Fremdstoffen (Mill, Schlacke, Bau-
schutt, Industrieabfall)

ONOIOIO

15

Bei der Priifung von Béden nach DIN EN ISO 14688-1
ist bei einem Boden ein starker Kalkgehalt (++) gefunden
worden. Welche Ausage Uber die Trockenfestigkeit ist zu
erwarten?

@ Keine Trockenfestigkeit

@ Mittlere Trockenfestigkeit

@ Niedrige Trockenfestigkeit

@ Uber die Trockenfestigkeit kann im Voraus keine
Aussage gemacht werden

@ Hohe Trockenfestigkeit

16

Was verstehen Sie unter der Bezeichnung ,,enggestufte
Kiese"?
Treppenartig verlaufende Kérnungslinie

Uber mehrere KorngréBenbereiche verlaufende
K&rnungslinie

Steile Kérnungslinie infolge Vorherrschen eines
KorngréBenbereichs

Sandiger Kies

OJONONOIC,

Kies, der einzelne Steine enthalt

17

Wann l&sst sich bei der Wassergehaltsbestimmung die
CM-Methode anwenden?

Bei allen Boden, die keine Steine bzw. Blocke
enthalten

Bei lehmigen Kiesen

Bei feinkérnigen Sanden

Bei bindigen Kiesen

OHE® ©

Bei nichtbindigen Kiesen

Bp T2 AP S12 -griin-060312
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Welche zwei Zustandsformen eines bindigen Bodens im
Konsistenzbalken nach Atterberg trennt die FlieBgrenze
w_ nach DIN 18122 Teil 1?

Breiig - steif

Breiig - weich

Steif - halbfest

FlUssig - breiig

OIOIOIONS,

Halbfest - fest

5(10)
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Welche Aussage zur Auswirkung von Kalk im Boden ist
falsch?

Kalk erhéht die Frostsicherheit

Kalk erhdht die Strukturfestigkeit

Kalk entzieht bindigen Béden Wasser und tragt zur
Verfestigung bei

® OO

Kalk veréndert die plastischen Eigenschaften des
Bodens: Die Ausrollgrenze wird verringert, die

20

Welche Aussage zum Wasseraufnahmevermdgen von
Boden ist falsch?

@ Je groBer der Anteil an Montmorillonit-Tonminera-
lien, desto gréBer ist das Wasseraufnahmevermo-
gen

Je Kkleiner die spezifische Oberflache des Fein-
korns, desto gréBer ist das Wasseraufnahmever-
mogen

Je kleiner der Einzelkorndurchmesser einer Mess-
probe, desto groBer ist das Wasseraufnahmever-
madgen

Plastizitatszahl wird kleiner
Das Wasseraufnahmevermdgen héngt von der Art

@ Calciumoxid reagiert zu Calciumhydroxid und bil- der Tonminerale ab

det schlieBlich Calziumcarbonat Je aktiver die Tonmineralien sind, desto mehr

Wasser nehmen sie auf

O © O
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Was ist ein gewichtiger Grund dafir, dass in den letzten Jahren der Marktanteil der Portlandkompositzemente (ins-
besondere CEM II-S, CEM II/A-LL und CEM II/B-M) zulasten von Portlandzement (CEM 1) gleicher Festigkeitsklasse
deutlich gestiegen ist?

Bei Betonen mit CEM Il ist der Gehalt an wasserldslichem Calciumhydroxid und dadurch die Gefahr des Entste-
hens von Ausbliihungen geringer als bei Beton mit Portlandzement

Mit CEM II-Zementen werden die Betone widerstandsfahiger gegen schadigende Treibererscheinungen bei Sul-
fatangriff

CEM Il mit latent-hydraulischen oder puzzolanischen Bestandteilen weisen gegenliber Portlandzementen i. d. R.
ein etwas hoéheres Nachhartungspotential auf, was die Nachbehandlung der damit hergestellten Betone verein-
facht

CEM lI-Zemente sind i. d. R. etwas feiner gemahlen als Portlandzemente gleicher Festigkeitsklasse, was sich
glnstig auf die Dichtigkeit der damit hergestellten Betone auswirkt

ONORIONORG

Bei der Herstellung der o. g. CEM II-Zemente wird Primarenergie eingespart und die CO,-Emission reduziert

(Umweltschonung)
Was sind die Hauptrohstoffe zur Herstellung von Port- Warum sollen Zemente mdglichst bald nach ihrer Herstel-
landzementklinkern? lung zu Beton bzw. Mortel verarbeitet werden?

Weil sie aus der Luft CO, aufnehmen und dadurch

Kalkstein und Ton bzw. Kalksteinmergel fortschreitend carbonatisieren

Kalkstein und Gipsstein Weil bei Silolagerung die untere Zone und bei
Sackstapeln der Zement in den unteren Sacken
infolge der Auflast im Laufe der Zeit sehr stark
verdichtet wird (Klumpenbildung)

Kalkstein und Anhydritstein

Kalkstein, Hittensand und Trass
Weil Zement Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt

Ton und Eisenerze und dadurch an Festigkeit verliert

OHEEO

Weil Zement bei Aufnahme von O, aus der Luft
seine Farbe verandert

Weil durch Aufnahme von SO, aus der Luft der
Sulfatwiderstand von Zement sinkt

ONORONNORC

6(10) Bp T2 AP S12 -gr(in-230312
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Welches Wasser im Frischbeton zahlt nicht zum wirksa-
men Wassergehalt? Anmerkung: Der wirksame Wasser-
gehalt wird zur Berechnung des w/z-Wertes angesetzt.

Zugegebenes Restwasser

Aus dem o&ffentlichen Leitungsnetz dem Beton
zugegebenes Trinkwasser

Eis, das dem Wasser beim Anmischen des Betons
zur Senkung der Frischbetontemperatur zugesetzt
wird

In wéssrigen Betonzusatzmitteln und/oder Beton-
zusatzstoffen enthaltenes Wasser

Das Wasser, das von der Gesteinskdrnung aufge-
nommen wird (die Kernfeuchte)

ONORBNONOIO

25

Wie sind die Betonzusatzmittel bei der Berechnung des
Stoffraums der Mischungsbestandteile des Betons zu
berilicksichtigen?

Mit ihrem Volumen

Mit ihrem Gewicht

Nach ihrer Wirkungsweise

Nach ihrer Bedeutung

OHEEO

Uberhaupt nicht

N

6

Welches der aufgeflhrten Produkte ist ein Betonzusatz-
stoff nach DIN 10457

Flugasche aus Steinkohlekraftwerken
Erstarrungsbeschleuniger

Betonverflissiger

Erstarrungsverzégerer

OHEEO

Betondichtungsmittel

N

7

Was ist Grundvoraussetzung fiir den Korrosionsschutz
des Betonstahls in den Stahlbetonbauteilen?

Die ausschlieBliche Verwendung von Edelstahlen
V2A bzw. V4A

Ein Schutziiberzug aus Spezialzementschlamme
bzw. bitumindsen oder Kunststoffmassen fur die
Stahle

Das mdglichst rasche Austrocknen und anschlie-
Bende Trockenhalten des eingebauten Betons

Die hohe Alkalitat des ihn umgebenden Betons
(pH-Wert 12 bis 13)

ONONOBNONC

Eine mdglichst vollstédndige Carbonatisierung des
Betons

28

Nach welcher Formel berechnet sich der Mértelgehalt in
dm?® pro 1 m® verdichteten Frischbeton im Rahmen der
Mischungsberechnung?

Moartelgehalt (dm®/m?) =

VWasser + VZement + VZusatzstoff + VLuftgehaIt
VZement + VZusatzstoff + VLuftgehaIt + VZuschIag 0/2 mm

VWasser + VZement + VZusatzstoff + VLuftgehaIt +
VZuschIag 0/4 mm

VWasser + VZement + VZusatzstoff + VZuschIag 0/2 mm

VWasser + VZement + VZusatzstof'f + VLuftgehaIt +
VZuschIag 0/2

@O @O

Bp T2 AP S12 -griin-060312
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Was versteht man unter der Nachbehandlung des Betons?

Die steinmetzmaBige Bearbeitung von Festbeton-
Sichtflachen

Das nachtragliche Verspachteln von an den Beton-
bauteiloberflachen sichtbaren Verdichtungsporen
und Kiesnestern mit Reparaturmértel

Den Ausgleich unebener Rohdecken und Boden-
platten mithilfe eines Zementestrichs

Den Beton wahrend der Erstarrungs- und Erhar-
tungszeit feucht halten und vor Frost schiitzen

Das Aufbringen eines mindestens 2-fachen film-
bildenden Farbanstrichs auf Acrylharzbasis auf
Sichtbetonflachen zur optischen Angleichung und
zum Schutz vor schédlichen atmosphérischen
Einwirkungen

OROROMONO

7(10)
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Bei der Betonherstellung werden bei einer O,5—m3—Frischbetonmischung (Soll-w/z-Wert = 0,50) versehentlich 10 Liter
Wasser zu viel in den Mischer gegeben. Was kann getan werden, damit diese Mischung auch die angestrebte Festigkeit

sicher erreicht?

noberflache abgesetzt hat

@ OO O

dunstet ist

Durch Zugabe eines Stabilisierers ST (mindestens 50 g pro Liter Uberschusswasser) wird die Uberschusswas-
sermenge gebunden und so deren negativer Einfluss auf die Betonfestigkeit ausgeschalten

Man muss zusétzliche 5 kg Zement in die Betonmischung einmischen
Man muss zusétzliche 20 kg Zement in die Betonmischung einmischen

Beim Einbau dieses Betons muss so lange verdichtet werden, bis sich das lGiberschiissige Wasser an der Beto-

Mit der Nachbehandlung des eingebauten Betons erst dann beginnen, wenn die Uberschusswassermenge ver-

31

Die das Bitumen bildenden Kohlenwasserstoffe sind

sehr reaktionstrage gegentber bestimmten Stoffen und
Substanzen. In welcher Auswahlantwort sind nur Stoffe
enthalten, gegeniiber denen Bitumen nicht bestandig ist?
Harnstoff, Kohlensaure, Toluol

Dichlormethan, 3 %-ige Natronlauge, Trichlorethen

Xylol, anorganische Salze, Jauche, Toluol

Tausalze, 5 %-ige Salpeterséure, aggressive Wés-
ser

ONOIOIOS,

Dichlormethan, Trichlorethen, Toluol

32

Welche Aussage zum Relaxationsvermégen von Bitumen
ist richtig?

@ Aufgebrachte Verformungen werden wieder voll-
sténdig zurlickgebildet

®
O,
©®

Aufgebrachte Verformungen werden zum gréBten
Teil wieder zurlickgebildet

Bitumen ist in der Lage, aufgezwungene Spannun-
gen durch viskose Verformungen abzubauen

Bitumen veréndert in Abhangigkeit der Temperatur
seine Viskositat

Aufgebrachte Verformungen werden nicht mehr
zurlickgebildet

33

Welche Aussage zu polymermodifiziertem Bitumen (PmB)
ist falsch?

®

PmB sind Sonderbindemittel, bei denen das thermo-
und elastoviskose Verhalten durch das Einmischen
von kollodialen Zusatzen verandert wird

Nach den TL Bitumen-StB unterscheidet man elas-
tomermodifizierte Bitumen sowie plastomermodifi-
zZierte Bitumen

PmB weisen eine hdhere Kohasion sowie eine bes-
sere Haftung am Gestein auf

Die elastische Riickformung nach Entlastung ist
beim PmB weitaus geringer als bei StraBenbaubitu-
men nach DIN EN 12591

ONOIONMO

PmB werden fiir Asphalte im StraBenbau, insbe-
sondere flr Deck- und Binderschichten, die hochs-
ten Verkehrsbelastungen ausgesetzt sind, einge-
setzt

34

Welche kunstlichen Aufhellungssteine werden zur Her-
stellung von bituminds gebundenen Deckschichten im
StraBenbau verwendet?

@ Liaparit, Diabas

Andesit, Orthoklas
Luxovit, Synopal
Syenit, Quarzit

Biotit, Resopal

OIOI0IO

Bp T2 AP S12 -griin-230312
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Zur Herstellung von Asphaltbeton sieht die TL Gestein

- StB grobe Gesteinskdrnungen (5/8, 8/11, 11/16) der
Kategorie 90/15 vor. Welche Aussage zu den Zahlenwer-
ten “90/15” ist richtig?

Der maximale Unterkornanteil betragt 10 M.-%,
der maximale Uberkornanteil 15 M.-%

Der maximale Unterkornanteil betragt 15 M.-%,
der maximale Uberkornanteil 10 M.-%

Der Durchgang durch die obere SiebgréBe D be-
tragt hochstens 90 M.-%, der Durchgang durch
die untere SiebgréBe d héchstens 15 M.-%

Der Durchgang durch die obere SiebgréBe D be-
tragt hochstens 15 M.-%, der Durchgang durch
die untere SiebgréBe d héchstens 90 M.-%

OBONORONO,

Der minimale Unterkornanteil betragt 15 M.-%, der
maximale Uberkornanteil 10 M.-%

36

Welche Aussage zum Hohlraumgehalt von Walzasphalten
ist falsch?

Bei einem Hohlraumgehalt < 2 V.-% und sommerlicher
Erwérmung ...

@ ... verlieren die Gesteinskdrner den direkten Kon-
takt untereinander

@ ... fangen die Gesteinskdrner an zu schwimmen

@ ... himmt die innere Reibung ab

@ ... nimmt die innere Reibung zu

@ ... nimmt die Verformungsbestandigkeit ab

(%)

7

Warum kann Gussasphaltmischgut nicht wie Asphaltbeton auf ,offenen® Kipper-Lkws transportiert werden?

mischungsneigung ein dauerndes Rihren verlangt

werden muss

wirden

@O ©O

wirde

Weil Gussasphalt wegen seiner hohen Einbautemperatur eine stdndige Warmezufuhr und wegen seiner Ent-

Weil Gussasphaltmischgut nicht in den groBen stationaren HeiBmischanlagen zubereitet werden kann, sondern
in kleineren Chargen in den sogenannten “Gussasphaltkochern” lange Zeit in heiBem Zustand “angerihrt”

Weil die Gefahr besteht, dass das flieBfédhige Gussasphaltmischgut bei Vollbremsungen und schnellen Kurven-
fahrten des Lkws Uber die Bordwénde des Kippers schwappt

Weil normale Lkw-Kipper die hohen Temperaturen des Gussasphaltmischguts (bis 230 °C) nicht aushalten

Weil das bitumen- und fullerreiche Gussasphaltmischgut stark an der unbeheizten Lkw-Ladeflache ankleben

38

Was ist Splittmastixasphalt?

©

Eine dichte, in heiBem Zustand gieB- und streich-
bare Masse aus Sand und Fiiller mit StraBenbau-
bitumen als Bindemittel

Eine Deckschicht aus Asphaltmastix mit einge-
walztem Splitt

Eine dichte, in heiBem Zustand gieB- und streich-
bare Masse aus Splitt, Sand, Flller und StraBen-
baubitumen sowie ggf. Zusatz von Naturasphalt

Ein mit StraBenbaubitumen gebundenes Gesteins-
kérnungsgemisch mit Ausfallkérnung und mit Bin-
demitteltrédgerzusétzen

Eine einschichtige bitumindse Befestigung, die die
Funktion von Trag- und Deckschicht erfullt

OBORIONC,
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Der Verdichtungsgrad k einer verdichteten bituminésen
Masse ist der Quotient aus ...

@ ... der Raumdichte zweier Probekérper nach Mar-
shall

@ ... der Rohdichte zweier Probek&rper nach Mar-
shall

@ ... der Rohdichte eines Ausbaustiicks und aus der
Rohdichte von Probekérpern nach Marshall

@ ... der Raumdichte eines Ausbaustlicks und aus
der Raumdichte von Probekdérpern nach Marshall

@ ... der Raumdichte zweier Ausbaustlicke

9(10)
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Die Griffigkeit ist der von der Fahrbahn herriihrende
Beitrag zum Kraftschluss zwischen Reifen und Fahrbahn.
Welche Aussage zur Grobrauheit ist richtig?

ONONONNONS

Grobrauheit wird durch die Rautiefen zwischen
den einzelnen Gesteinskdrnern gebildet

Grobrauheit wird durch die kanten- und flachen-
hafte Schérfe der Splitte und Sande gebildet, die
sich an der Fahrbahnoberflache befinden und
Kontakt mit den Fahrzeugen bekommen

Grobrauheit ist Grundlage der Reibung und damit
wesentliche Voraussetzung flr eine Kraftlibertra-
gung vom Reifen auf die Fahrbahn

Die Grobrauheit setzt die Wirksamkeit der Feinrau-
heit bei nasser Fahrbahn herab

Die Grobrauheit unterscheidet sich durch die Korn-
gréBen der Gesteinskorner von der Feinrauheit

10(10)
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